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1 Einfuihrung

Ein wesentliches Ziel von Regelungen der Produktverantwortung ist es, Herstellern Anreize zu
geben, bereits bei der Gestaltung und Herstellung von Produkten die Umweltauswirkungen der
Produkte Uber deren gesamten Lebensweg und insbesondere auch bei der spateren Entsorgung
zu bericksichtigen.! Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die Produktverantwortung im
Verpackungsgesetz (VerpackG) um eine Regelung zu einer monetaren Anreizsetzung durch die
Systeme im Rahmen der Systembeteiligungsentgelte erweitert.

Ein Ziel der Regelung in § 21 VerpackG ist es, darlber hinaus auch die grundséatzliche
Recyclingfahigkeit bei der Bemessung der Beteiligungsentgelte in Ansatz zu bringen. Dabei wird
auf rechtliche Vorgaben in Gestalt konkreter Zu- oder Abschlage bei den Beteiligungsentgelten
verzichtet, da diese zum einen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht allgemein verbindlich
quantifiziert werden kénnen und zum anderen einen intensiven Eingriff in die wettbewerbsrechtlich
geschutzte Preisgestaltungsfreiheit der Systeme bedeuten wiirden.? Konkret regelt § 21 Absatz 1
VerpackG:

»(1) Systeme sind verpflichtet, im Rahmen der Bemessung der Beteiligungsentgelte Anreize zu
schaffen, um bei der Herstellung von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen

1. die Verwendung von Materialien und Materialkombinationen zu fordern, die unter
Berticksichtigung der Praxis der Sortierung und Verwertung zu einem mdglichst hohen
Prozentsatz recycelt werden kénnen, [...[

Um den Systemen einen einheitlichen Rahmen fur die Bemessung der Recyclingfahigkeit im Sinne
von 8§ 21 Absatz 1 Nummer 1 vorzugeben, ist gemaR Absatz 3 die jahrliche Verdoffentlichung eines
Mindeststandards durch die Zentrale Stelle im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt
vorgesehen.® Das VerpackG sieht die jahrliche Veroffentlichung des Mindeststandards im
Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt bis zum 01. September vor.

In die Erarbeitung dieses Mindeststandards waren die betroffenen Kreise zunéchst in Form eines
Expertenkreises einbezogen. Weitgehend basierend auf der Empfehlung des Expertenkreises Il
der Zentralen Stelle wurde ein Entwurf des Mindeststandards erstellt. Eine weitere Einbeziehung
erfolgte im Rahmen eines Konsultationsverfahrens zu diesem Entwurf. Dieser Mindeststandard
wurde nach Uberarbeitung im Anschluss an das Konsultationsverfahren finalisiert.

2 Mindestkriterien

Bei der Bemessung der Recyclingfahigkeit ist mindestens der fur ein Recycling verfligbare
Wertstoffgehalt einer Verpackung zu bertcksichtigen. Bei der Ermittlung des fur ein Recycling
verfugbaren Wertstoffgehaltes sind mindestens die drei nachfolgenden Anforderungen zu prifen
und zu bericksichtigen:

1) Eine Sortier- und Verwertungsinfrastruktur fur ein hochwertiges werkstoffliches
Recycling fur diese Verpackung muss vorhanden sein,

2) Die Verpackung muss bezlglich des hochwertig zu verwertenden Anteils sortierbar sein,
die Verpackungskomponenten miussen, soweit fir ein hochwertiges werkstoffliches
Recycling erforderlich, trennbar sein,

1 BT-Drucksache 18/11274, Begriindung zu § 21, S. 107.
2 Ebenda.
3 Ebenda.
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3) Keine der Verpackungskomponenten bzw. im Verpackungsmaterial enthaltenen Stoffe
durfen Recyclingunvertraglichkeiten darstellen, die den Verwertungserfolg in der Praxis
verhindern konnten.

Sind fur eine Verpackung diese Anforderungen erfillt, bestimmt der flr ein Recycling verfliigbare
Wertstoffgehalt (bezogen auf die Gesamtverpackung, vgl. Nummer 6.11) die (maximale)
Recyclingfahigkeit. Sind die Mindestkriterien 1 oder 3 nicht erfullt, ist die Verpackung im Sinne
dieses Mindeststandards nicht recyclingfahig. Kriterium 2 kann sich quantitativ auf die Bemessung
auswirken. Die Systeme kdnnen zuséatzliche Kriterien bei der Bemessung der Recyclingfahigkeit
berlcksichtigen.

3 Bemessungsgegenstand
Bemessungsgegenstand ist die Verpackung als Ganzes* nach Gebrauch.

Die Bemessung der Recyclingfahigkeit bezieht sich auf die unbeflillte Verpackung als Ganzes,
inklusive aller zugehorigen Verpackungskomponenten wie Etiketten, Siegelfolien, Deckel und
Verschliisse, Klebstoffapplikationen, etc. (Gesamtverpackung). Eine Bemessung der
Recyclingfahigkeit auf Basis einzelner Verpackungskomponenten infolge einer theoretischen
Zerlegung der Verpackung ist unzulassig.

Die Komponenten von Kombinationsverpackungen kénnen nur dann separat bemessen werden,
wenn sie zum Ge- oder Verbrauch notwendigerweise und unwiderruflich getrennt werden mussen.
Eine Bemessung der Recyclingfahigkeit anhand einzelner Verpackungskomponenten ist auch
dann zulassig, wenn sich Verpackungskomponenten allein durch die mechanische Beanspruchung
bei Transport- und Sortiervorgédngen voneinander trennen und somit in der Sortierung einzeln
auftreten, wie dies z.B. bei Stilp- und Schnappdeckeln vorausgesetzt werden kann.

Zulassig ist die Bewertung von Verpackungsgruppen, wenn die einzelnen Verpackungen in einer
solchen Gruppe einen gleichen Materialaufbau aufweisen und sich im Ubrigen nur durch Fillgut
und/oder Fullmenge, nicht jedoch in relevanten prozessspezifischen Kriterien unterscheiden (siehe
Kriterien in Nummer 4 sowie den jeweiligen Anhangen). Eine Einstufung als eine
Verpackungsgruppe ist nicht moéglich z.B. flr Kunststoffartikel, die in ihrem Materialaufbau
identisch sind, jedoch auf Grund ihrer unterschiedlichen Einfarbung einer Sortierung nur teilweise
zuganglich sind.

4, Funktionelle Verpackungseinheit* im Sinne von DIN/EN 13430 bzw. DIN/EN 13427. Diese besteht gewohnlich aus
mehreren Komponenten (kleinster Teil einer Verpackung).
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4 Einzelheiten der Vorgaben nach Nummer 2

4.1. Vorhandensein von Sortier- und Verwertungsinfrastruktur

Bei Ubereinstimmung einer Verpackung mit der ,Gutmaterialbeschreibung“ in Anhang 1 Spalte 4
(Gutmaterialien) (unter Beachtung eines etwaigen Ausschlusses in Spalte 5), kann von einer im
Markt verflgbaren Infrastruktur der Sortierung und hochwertigen werkstofflichen Verwertung
ausgegangen werden. In die Bemessung gehen die in Anhang 1 Spalte 6 benannten Wertstoffe
anteilig ein.

Ist die Zuordnung zu einer dieser Materialfraktionen nicht maglich, gilt die Verpackung nach derzeit
ublicher Praxis als nicht recyclingfahig. Fir im Anhang 1 nicht genannte Verpackungstypen und
Werkstoffe (vgl. Spalte 1 in Verbindung mit Spalte 2), wie z.B. biologisch abbaubare Kunststoffe
oder Naturmaterialien wie Holz, ist grundsatzlich vom Fehlen einer Recyclinginfrastruktur
auszugehen. Sie werden Ublicherweise im Sortierprozess nicht entnommen, erfahren deshalb kein
Recycling und sind grundsatzlich als nicht recyclingfahig einzustufen.

Sofern im Einzelfall das Vorhandensein der fir die hochwertige werkstoffliche Verwertung
notwendigen Infrastruktur sowie deren Nutzung belegt werden kdnnen, kann eine Ausnahme
gelten. Ein solcher Beleg muss fir den jeweiligen Einzelfall umfassen:

1) Nachweis, dass das Ergebnis des Recyclingverfahrens hochwertig im Sinne des
Mindeststandards ist und

2) Wiegescheingestutzter Nachweis Uber die erfolgte Belieferung des Verwertungsweges mit
mindestens dem Mengenaquivalent des Zielmaterials.
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Die folgenden beiden Beispiele dienen der Verdeutlichung der Vorgehensweise:

Beispiel 1:

Ein Hersteller von Tiefkihlprodukten vertreibt seine Waren in gro3formatigen EPS-Boxen. Nach
Prifung gentgt die Verpackung den prozessspezifischen Kriterien nach Ziffer 4.2 und 4.3 des
Mindeststandards. Mit seinem System hat der Beteiligungspflichtige zur Wahrnehmung seiner
Produktverantwortung abgestimmt, dass dieses sicherstellt, im Nachweisjahr mindestens das
Mengenaquivalent der spezifischen Beteiligungsmenge an EPS einer hochwertigen Verwertung
zuzufuhren. Die Verpackung wird vom System als recyclingfahig eingestuft.

Der Nachweis gestaltet sich wie folgt:
— Letztempfangerzertifikat nach VerpackG fur den/die belieferten EPS-Recycler, das ein
hochwertiges, werkstoffliches EPS-Recycling bestatigt
— Prifbare Belege einer der spezifischen Beteiligungsmenge entsprechenden
Erfassungsmenge systembeteiligungspflichtiger Verpackungen sowie der entsprechenden
Belieferungsmenge an den/die zertifizierten EPS-Recycler.

Beispiel 2:

Ein Hersteller verpackt seine Ware in klar-transparenten PET-A-Monolayer-Schalen. Auch ansonsten
ist die Verpackung so gestaltet, dass sie den prozessspezifischen Kriterien nach Ziffern 4.2 und 4.3
genlgt. So sind bspw. PP-Haftetiketten mit Wash-off-Klebstoffen appliziert. Die Beteiligungsmenge
betrdgt 600 t/a. Die Verpackung wird vom System als recyclingfahig eingestuft. Das System
verpflichtet sich zur hochwertigen, werkstofflichen Verwertungszufiihrung einer entsprechenden
PET-Schalenmenge fiir das Nachweisjahr und schlief3t einen Vertrag mit einem PET-Recycler, der
aus den Schalen PET-Granulat herstellt und fur die Fraktionsnummer 328-2 mit einer
Verwertungsquote W/100 % zertifiziert ist.

Nachzuweisen sind:
— Bei Belieferung mit Fraktionsnummer 328-2 eine Belieferungsmenge von mindestens 2000 t
(entspricht maximal 600 t Schalen-Aquivalent)
— Das tatsachliche Vorhandensein des Schalen-Aquivalents ist nachzuweisen.
— Zufiihrung zur hochwertigen werkstofflichen Verwertung, nachgewiesen Uber das
Anlagenzertifikat.
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4.2. Sortierbarkeit und Trennbarkeit

Fur die Bemessung der Recyclingfahigkeit ist die Sortierbarkeit mittels sensorgestutzter
Erkennung fur folgende Materialien zu beriicksichtigen: Glas, Kunststoffe (aul3er Folienfraktion),
Flussigkeitskartons und faserbasierte Verpackungen. Hierbei ist eine empirische Prifung nur dann
erforderlich, wenn eine der in Anhang 2 (Verpackungsmerkmale, die eine Prifung der
Identifizierbarkeit einschliel3lich zielgerichteter Abtrennbarkeit in der sensorgestitzten
Sortierung durch Messung erfordern) genannten Eigenschaften zutrifft.

Dartber hinaus ist bei faserbasierten Verpackungen die graduelle Zerfaserbarkeit des
Faserstoffs ausschlaggebend. Deshalb ist bei faserbasierten Verbundverpackungen (auler
Flussigkeitskartons) und bei PPK-Verpackungen fir nicht trockene Fullguter, d.h. faserbasierte
Verpackungen fiir z.B. Fliissigkeiten, bestimmte Lebensmittel, Ole und Emulsionen, ein Nachweis
zu erbringen, dass im Rahmen der Prozessbedingungen (z.B. Verweilzeit und andere
Prozessparameter in der Stoffaufbereitung) des jeweiligen Verwertungspfades (PPK-Sammlung
bzw. LVP-Sammlung), dem die Verpackung zuzuweisen ist, der Faserstoff dispergiert und ein
Recycling desselben erfolgt. Ausgenommen von der Nachweispflicht sind faserbasierte
Verpackungen, die typischerweise mit trockenen (Wassergehalt < 15%), rieselfahigen oder
stiickigen Fllgutern (Bsp. Mehl, Zucker, etc.) beflllt werden.

Falls bei der Stofflosung von faserbasierten Verpackungen Stoffe, die nicht dem Faserstoff
zuzurechnen sind, in die wassrige Phase uUbergehen (wasserloslich, kolloidal geldst oder
feindispers), sind diese durch eine geeignete Priifmethode quantitativ zu erfassen und bei der
Berechnung der Faserstoffausbeute abzuziehen.® Bei Verwendung von Nassfestmitteln,
Impragniermitteln, Wachsen u. A. bei faserbasierten Verpackungen sowie bei beidseitig
beschichteten oder metallisierten Papieren und Kartons (auf3er Flissigkeitskartons) ist die
Feststellung einer Recyclingfahigkeit nach einschlagiger Prifmethodik erforderlich.

Fur die Bemessung der Recyclingfahigkeit von Kunststoffverpackungen ist zu bertcksichtigen,
dass die Dichte des (in der Regel auf < 1 cm?) zerkleinerten Materials eine Zuordnung zum
korrekten Wertstoffstrom erlaubt. So sind Verpackungen oder Verpackungsbestandteile aus
Polyolefinen, die durch Additivierung, Fllstoffe oder im Multilayer eine Dichte von tiber 0,995 g/cm3
aufweisen, als nicht recyclingfahig zu bewerten.

Bei mit Kunststoffhaftetiketten versehenen Glasverpackungen ist der von diesen Etiketten
abgedeckte Glasanteil nicht dem verfigbaren Wertstoffanteil zuzurechnen, sofern es sich um
wasserfeste/hydrophobe Haftetiketten handelt. Bei Korbflaschen ist grundsatzlich von einem
Totalverlust des Glasanteils auszugehen. Glasanteile, die z.B. durch Lackierung oder Einfarbung
einen optischen Transmissionsgrad (Wellenlangenbereich 400 nm bis 780 nm) von 10%
unterschreiten, sind nicht dem verfiugbaren Wertstoffanteil zuzurechnen.

4.3. Recyclingunvertraglichkeiten

Die Ausweisung der Recyclingfahigkeit einer Verpackung setzt voraus, dass keine
Materialkombinationen oder Substanzen zum Einsatz kommen, die einen Verwertungserfolg
verhindern  koénnen. Anhang 3 (Ubersicht Verpackungsfraktionen/-sorten und
materialspezifische Recyclingunvertraglichkeiten) liefert die Prifgrundlage fur die Bestimmung

5 Dies bedeutet, dass im Regelfall keine empirische Priifung erforderlich ist. Ist eine empirische Priifung im Ausnahmefall
doch nétig, muss sie mit einer betriebstblichen Detektionseinheit, also nicht mit einem Handscanner, durchgefihrt
werden. In diesem Fall geht das Ergebnis dieser empirischen Prifung in die Bemessung ein.

6 Eine dafiir geeignete Prifmethode ist z.B. PTS-RH 025/2022.
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von Unvertraglichkeiten. Fr eine davon abweichende Feststellung der Unschadlichkeit von fir die
Recyclingfahigkeit unvertraglichen Stoffen im Einzelfall muss ein Einzelnachweis mittels
analytischer Testmethoden gefiihrt werden.

Ist eine Verpackung so gestaltet, dass sie konstruktionsbedingt nach bestimmungsgemafer
Entleerung noch Fullgutreste enthalt, ist der Einfluss des verbleibenden Fillguts,” soweit im
Recyclingprozess nicht abtrennbar, bei der Ermittlung von Recyclingunvertraglichkeiten mit
einzubeziehen.

4.4. Verfugbarer  Wertstoffgehalt und Bemessung der
Recyclingfahigkeit

Der fur ein Recycling verfugbare Wertstoffgehalt (bezogen auf die Gesamtverpackung, vgl.
Nummer 6.11) bestimmt die Recyclingfahigkeit nach diesem Mindeststandard.

Far Metallverpackungen, metallhaltige Verpackungen sowie metallhaltige
Verbundverpackungen (mehrlagige Verpackungen mit Aluminiumlayer, Aerosoldosen,
Kombidosen mit WeilRblechboden etc.) ist die Bemessung der Recyclingfahigkeit auf die
Metallanteile zu begrenzen.® Dies gilt nicht fir metallisierte Verpackungen und Becher mit
Aluminiumplatinen. Hiervon ebenfalls ausgenommen sind Flissigkeitskartons mit Metallanteil; hier
ist die Recyclingfahigkeit auf den Faserstoffanteil zu begrenzen.

Fur faserbasierte Verpackungen, die keinen Metallanteil enthalten, ist die Bemessung der
Recyclingfahigkeit auf den Faserstoffanteil zu begrenzen; sie sind als recyclingfahig geman ihrem
Faserstoffanteil einzuschatzen.®

Die Recyclingfahigkeit ist auf einer Skala mit metrischer oder ordinaler (mit mehr als drei
Skalengraden) MaReinteilung einzuordnen.’® Die Angabe des Skalenwerts und, soweit nicht
selbsterklarend, der Maf3einteilung sind zur Dokumentation des Bemessungsergebnisses seitens
der Systeme erforderlich.

Ferner ist die Zuordnung gemafl Nummer 4.1 anzugeben.

5 Verfahren

Ein Modell zur Vorgehensweise bei der Bemessung der Recyclingfahigkeit ist in Anhang 4
enthalten.

7 Zu beachtende Fllguter in Kombination mit Kunststoffverpackungen finden sich beispielweise in den Bereichen
Silikone, Acrylate, Polyurethane und sonstige vernetzende Substanzen, Wachse und Paraffine sowie bitumindse
Massen.

8 Fur eine hiervon abweichende Feststellung muss ein Einzelnachweis gefuihrt werden.

9 Fur eine hiervon abweichende Feststellung muss ein Einzelnachweis gefiihrt werden.

10 Uber nahere MaRgaben zur Darstellung der Recyclingfahigkeit in einem Mindeststandard 2024 wird nach Auswertung
der in 2023 vorgelegten Systemberichte entschieden.
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6 Begrifflichkeiten

Im vorliegenden Dokument gelten folgende Definitionen:

6.1 Recyclingfahigkeit

Recyclingfahigkeit in diesem Dokument bezieht sich im Unterschied zum Recyclingbegriff des
KrwG immer auf ein hochwertiges und werkstoffliches Recycling. Diese Recyclingfahigkeit ist die
grundsatzliche und graduelle Eignung einer Verpackung, nach Durchlaufen industriell verfligbarer
Ruckgewinnungsprozesse Neuware in werkstofftypischen Anwendungen zu substituieren.

6.2 Hochwertiges Recycling

Hochwertiges Recycling im Sinne des Mindeststandards ist eine Prozessabfolge, an deren Ende
eine Rezyklatqualitat zur Substitution von materialidentischem Primarrohstoff produziert wird. Es
liegt unabhéngig davon vor, ob es sich um originare!! oder sekundare!? Rezyklatanwendungen
handelt. Unberucksichtigt bleiben Verfahren, bei denen Verpackungsabfélle nur in einem solchen
Umfang aufbereitet werden, wie es zur Einbindung in Fremdmaterialprodukten® oder fir solche
Produkte!* erforderlich ist, die nicht typischerweise aus materialidentischem Neumaterial
hergestellt werden.

6.3 Kombinationsverpackungen

Kombinationsverpackungen sind mehrteilige  Verkaufsverpackungen bestehend aus
unterschiedlichen Materialien, die handisch trennbar sind.

6.4 Gesamtverpackung

Es handelt sich um die unbeflllte Verpackung als Ganzes, inklusive aller zugehorigen
Verpackungskomponenten, wie  Etiketten, Siegelfolien, Deckel und Verschlisse,
Klebstoffapplikationen etc. Eine Bemessung der Recyclingfahigkeit auf Basis einzelner
Verpackungskomponenten infolge einer theoretischen Zerlegung der Verpackung ist unzulassig
(Ausnahme: Kombinationsverpackung unter den unter 3. genannten Bedingungen).

6.5 Metallisierung

Metallisierte Folien entstehen, indem eine Tragerfolie, z. B. auf Kunststoffbasis, mit einer sehr
dunnen Schicht (Reinst-)Aluminium bedampft wird. Die Folien erhalten einen metallischen Glanz,
zudem bietet die metallisierte Variante Schutz vor Licht und Sauerstoff.

11 Beispiele fiir originare Anwendungen (meint Verpackungsanwendungen des gleichen Typs) sind der Einsatz von
Glasscherben aus der Altglasaufbereitung fir die Produktion von Behélterglas oder der Einsatz von PP-Regranulaten
fur die Produktion von Farbeimern oder Pflanztopfen fiir Beetpflanzen.

12 Beispiele fir sekundare Anwendungen sind der Einsatz von Verpackungsstahlschrotten fiir die Baustahlproduktion
oder der Einsatz von PP-Regranulaten fur die Herstellung von Putzeimern oder Ablagekérben.

13 Beispiele fur Anwendungen mit geringen Rezyklatanforderungen sind der Einsatz von Zellulosefasern als Fullstoff im
StralRenbau.

14 Insbesondere Holz-, Beton- und Natursteinersatzprodukte, wie Palisaden, aus trockenmechanisch aufbereiteten
Kunststoffen.
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6.6 Metrische Skalierung

Merkmalsauspragung, die aus einer Zahl besteht sowie eine Dimension und einen Nullpunkt
besitzt.

6.7 Ordinale Skalierung

Qualitative Merkmalauspragung mit nattrlicher Ordnung (z.B. Schulnotensystem oder ,sehr gut,
,gut’, ,schlecht” etc.).

6.8 Rezyklate!®

Produkt (Stoff oder Gemisch) aus Abfallen, welches geeignet ist, Neuware in werkstofftypischen
Anwendungen zu substituieren.

6.9 Wertstoffe

Wertstoffe sind die Werkstoffe einer Verpackung, die Uber den jeweils materialspezifischen
Recyclingprozess als Rezyklat zuriickgewonnen werden sollen (z.B. Stahl, metallisches
Aluminium, PE, (Zellulose-) Faser, PET etc.).

6.10 Fremdmaterial

Als Fremdmaterial werden alle Werkstoffe bezeichnet, die nicht dem Wertstoffanteil zuzurechnen
sind.

6.11 Verfugbarer Wertstoffgehalt

Verfuigbarer Wertstoffgehalt ist der Anteil der Wertstoffe an der Gesamtverpackung, der fir eine
Ruckgewinnung unter Beriicksichtigung der Vorgaben dieses Mindeststandards (Nummer 2 bis 5)
verfligbar ist.

6.12 Gutmaterialien

Gutmaterialien im Sinne dieses Dokumentes sind die in einer Abfallspezifikation/Sortendefinition
als erwiinschte Komponenten ausgewiesenen Verpackungen. Beispiele in Abgrenzung zum
Wertstoff sind: Weil3blechverpackungen, Aluminiumverpackungen, PE-Flaschen,
Flussigkeitskartons, PET-Flaschen jeweils inkl. Nebenbestandteilen, wie Etiketten und
Verschlissen.

6.13 Faserstoff

Zur Bestimmung des Wertstoffgehalts kann ,Faserstoff‘ gleichgesetzt werden mit der Summe aus
Fasern, Fullstoffen, Starke, Streichfarben inklusive Strichbindemittel sowie typische in der
Papierindustrie eingesetzte Additive wie Nassfestmittel, Leimungsmittel sowie gebundenes
Wasser.

15 Diese Definition der Rezyklate gilt ausschlieRlich im Sinne des Mindeststandards bezogen auf
§ 21 Absatz 1 Nr. 1 VerpackG.
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6.14 Verbundverpackungen/Verbunde

Verbundverpackungen sind Verpackungen aus zwei oder mehr unterschiedlichen, von Hand nicht
trennbaren Materialarten (8 3 Abs. 5 VerpackG). Zur Bemessung der Recyclingfahigkeit von
Verbundverpackungen im Sinne dieses Mindeststandards werden hierunter solche Verpackungen
verstanden, bei denen keine Materialart einen Masseanteil von 95 Prozent Uberschreitet (§ 16 Abs.
3 VerpackG).

6.15 Kunststoffe

Zur Bestimmung des Wertstoffgehaltes flr kunststoffbasierte Verpackungen gilt: Der
Wertstoffgehalt (PE-Gehalt, PP-Gehalt, PO-Gehalt, etc.) fur ,kunststoffbasierte Verpackungen®
kann gleichgesetzt werden mit dem namensgebenden Hauptpolymeranteil zuzlglich Additiven,
feindispersen Full- und Verstarkungsstoffen und Pigmenten, die in die Polymermatrix eingebunden
sind.

6.16 Zielgerichtete Abtrennbarkeit
Zielgerichtete Abtrennbarkeit ist die mechanische Trennbarkeit der Verpackung in die Zielfraktion

(gemall Anhang 1, Spalte 3) in der industriellen Sortierung in Abhangigkeit von
Identifizierungsgrad, Masse und geometrischen Eigenschaften.

6.17 Faserbasierte Verpackungen

Faserbasierte Verpackungen im Sinne des Mindeststandards sind Verpackungen, die zu mehr als
50% aus Faserstoff (vgl. Definition unter Nummer 6.13) bestehen.

6.18 Faserbasierte Verbundverpackungen
Faserbasierte Verbundverpackungen im Sinne des Mindeststandards sind Verbundverpackungen

(vgl. Definition unter Nummer 6.14), die zu mehr als 50% aus Faserstoff (vgl. Definitionen unter
6.13) bestehen.

7 Abkirzungen

Im Dokument werden folgende relevante Abkirzungen verwendet:

Al bzw. Alu Aluminium

BT Bundestag

EPS Expandiertes Polystyrol

EPRC European Paper Recycling Council
EVA Ethylen-Vinylacetat

EVOH Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer
Fe Eisenmetall

FKN Flussigkeitskartons
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HDPE Polyethylen mit hoher Dichte

HV Haftvermittler

KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz

KS Kunststoff

LDPE Polyethylen geringer Dichte

LVP Leichtstoffverpackungen

MAH Maleinsaureanhydrid

MHD Mindesthaltbarkeitsdatum

MPO Misch-Polyolefine

MSN Mengenstromnachweis

NC Cellulosenitrat (umgangssprachlich: Nitrocellulose)

OPS orientiertes Polystyrol

PA Polyamid

PE Polyethylen

PE-X vernetztes Polyethylen

PET Polyethylenterephthalat

PET-A PET (amorph)

PET-G mit Glycol modifiziertes PET

PO Polyolefine

POM Polyoxymethylen

PP Polypropylen

PPK Papier / Pappe / Karton

PPK aus LVP Papier / Pappe [/ Karton aus der Sammelfraktion
Leichtstoffverpackungen

PS Polystyrol

PTS Papiertechnische Stiftung

PVC Polyvinylchlorid

PVDC Polyvinylidenchlorid

UFI-Code Unique Formula Identifier Code

VerpackG Verpackungsgesetz
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Anhang 1: Materialarten, Materialfraktionen und Verwertungswege?®

Um anhand dieses Anhangs das Vorhandensein von Sortier- und Verwertungsinfrastruktur (Recyclinginfrastruktur) fir eine Verpackung zu prifen und deren
Wertstoff zu bestimmen, sind folgende Arbeitsschritte notwendig:

1.

Die zu bewertende Verpackung wird anhand der Auflistung in Spalte 1 in Verbindung mit Spalte 2 einem Verpackungstypen und dem entsprechenden
Werkstoff der Hauptkomponente zugeordnet. Eine Zuordnung Uber Spalte 4 ohne Ubereinstimmung mit Spalte 1 in Verbindung mit Spalte 2 ist nicht
zulassig.

Fur nicht genannte Verpackungstypen und Werkstoffe (vgl. Spalte 1 in Verbindung mit Spalte 2), wie z.B. biologisch abbaubare Kunststoffe oder
Naturmaterialien wie Holz, ist grundséatzlich vom Fehlen einer Recyclinginfrastruktur auszugehen. Sie werden ublicherweise im Sortierprozess nicht
entnommen, erfahren deshalb kein Recycling und sind grundsatzlich als nicht recyclingféhig einzustufen.

Prifung, ob die Beschreibung der zu bewertenden Verpackung (Bsp.: PP-Joghurtbecher mit PP-EVOH-Siegelfolie) mit der zugehdrigen
Gutmaterialbeschreibung in Spalte 4 Ubereinstimmt (Ergebnis fur Bsp.: fir Verpackungstyp ,Becher” mit Hauptkomponente PP in der Untergruppe
.korperformige Kunststoffverpackungen®: Ubereinstimmung mit Spalte 4).

Prifung, ob die Verpackung in der Spezifikation liegt. Dies ist der Fall, wenn sie nicht mit der zugehdrigen Beschreibung in Spalte 5 Ubereinstimmt.
(Ergebnis fiir Bsp.: keine Ubereinstimmung).

Fall A: Wenn die bisherigen Prifschritte positiv waren: Identifikation des Wertstoffs aus Spalte 6 (Ergebnis fur Bsp.: PP (PO)-Anteil).
Fall B: Wenn die Prifung der zunéchst gewahlten Option negativ ausfallen sollte, prifen, ob alternative Zuordnungen in Spalte 1 in Verbindung mit Spalte
2 in Betracht zu ziehen sind (vgl. Schritt 1).

16 Der Anhang ist an die Spezifikationen der Systeme, wie in deren MSN angegeben, sowie an folgende Produktspezifikationen angelehnt:

- Duales System Deutschland GmbH, DSD: Downloads — Spezifikationen: https://www.gruener-punkt.de/de/downloads.

- EcoPaperLoop: Enhancing Paper Recycling in Europe - Optimising Paper Products, Packaging and Collection Systems, Stand 2014. Online verfligbar unter
http://www.ecopaperloop.eu/outcome/EcoPaperLoop-Complete.pdf;

- BDE, BV Glas, bvse: Standardblatt T 120 Leitlinie ,Qualitdtsanforderungen an Glasscherben zum Einsatz in der Behalterglasindustrie®;

- Papiersortenliste: DIN EN 643: Papier, Karton und Pappe — Européische Liste der Altpapier-Standardsorten, Stand 2014.

Die Einordnung der einzelnen Verpackungstypen und Werkstoffe innerhalb der Spalte 3 erfolgt anhand der jahrlich aktualisierten Erhebung des Umweltbundesamtes zur Praxis
der Sortierung und Verwertung: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/praxis-der-sortierung-verwertung-von-verpackungen-0.

ZSVR und UBA beabsichtigen, die Struktur des Anhangs 1, insbesondere der Spalte 3 A-C, zukiinftig anzupassen. Dabei soll insbesondere geklart werden, welche
verbindliche Konsequenz aus einer Einstufung in Spalte 3B resultiert bzw. wie mit der Spalte 3B weiter verfahren werden soll.
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5. Prifung, ob das Vorhandensein einer Recyclinginfrastruktur ohne weiteren Nachweis vorausgesetzt werden kann.
Wenn die der Zuordnung der Verpackung entsprechende Fraktionsnummer in Spalte 3A gelistet ist, kann eine Zufuhrung zu Verfahren einer
hochwertigen, werkstofflichen Verwertung umféanglich bzw. hochgradig vorausgesetzt werden (vorbehaltlich einer Erfiillung der weiteren
Mindestkriterien).t”
Ist die entsprechende Fraktionsnummer in Spalte 3C gelistet, genlgt die Sortier- und Verwertungsinfrastruktur fur diese Verpackung (vorbehaltlich einer
Erfillung der weiteren Mindestkriterien) nur marginal bzw. in Einzelfallen (z. B. EPS) dem Kriterium nach Nummer 4.1.18 Einzelnachweise Uber die
hochwertige, werkstoffliche Verwertung sind in solchen Fallen zwingend erforderlich!®. Die positive Einstufung beztglich des Kriteriums nach Nummer 4.1
des Mindeststandards ist fiir solche Verpackungen auf die Mengen begrenzt, die vom jeweiligen System nachweislich einer hochwertigen Verwertung
zugefiihrten wurden. Ein Nachweis ist im Bericht geméaR 8 21 Abs. 2 VerpackG fur den jeweiligen Bezugszeitraum zu erbringen; andernfalls ist vom
Fehlen einer Recyclinginfrastruktur auszugehen.
Ist die entsprechende Fraktionsnummer in Spalte 3B gelistet, kann diese Verpackung (vorbehaltlich einer Erfullung der weiteren Mindestkriterien) zwar
grundsatzlich technisch recycelt werden bzw. wird die Verpackung grundsétzlich recycelt, die hochwertige werkstoffliche Verwertung erfolgt jedoch nach
aktuellem Stand nur teilweise. Auch fur diese Verpackungen wird empfohlen, die Zufihrung zu einer hochwertigen, werkstofflichen Verwertung durch
Einzelnachweise zu bestéatigen (vgl. Vorgehen bei Einordnung in Spalte 3C).
Fir Fraktionsnummern, die in Klammern gesetzt sind, sind bei der Nachweisfuihrung nur die Anteile in Ansatz zu bringen, die der nachzuweisenden
Verpackungstypengruppe aus Spalte 1 zuzuordnen sind.

6. Bei Vorhandensein einer Recyclinginfrastruktur geht der Wertstoffanteil in die Bemessung der Recyclingfahigkeit ein. Die weiteren Mindestkriterien sind
zu prufen (vgl. Nummer 4.2 ff.).

17 Erlauterung: Abgrenzungskriterium fiir die Spalte 3A ist fiir ZSVR und UBA eine Verfligbarkeit der Sortier- und Recyclingkapazitaten fir mindestens 80% des jeweiligen
Verpackungsmaterials bezogen auf die derzeitige Praxis der Sortierung und Verwertung der von den Systemen gesammelten Abfalle.

18 Erlauterung: Abgrenzungskriterium fiir die Spalte 3C ist fiir ZSVR und UBA eine Zufiihrung von nicht mehr als 20% des Verpackungsmaterials zu den jeweiligen Sortier- und
Recyclingwegen.

19 Siehe 4.1.
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Materialgruppe: Kunststoffverpackungen

Untergruppe: korperférmige (formstabile und halbstarre) Kunststoffverpackungen aus PE, PP, PS oder PET

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur tber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Verpackungstypen erkstoff der 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung?® Materialien Wertstoff
packungstypen | Hauptkomponente u ! toung auBerhalb der
. Spezifikation
nurim
gegeben | begrenzt|Einzelfall
marginal
329 Formstabile, sy§temvertragllche KS-Artikel aus. PE, Kartuschen fiir HDPE
PE (323, 351) Volumen < 5I, wie z.B. Flaschen und Schalen, inkl. Dichtmassen (PO)-
- Flaschen < 5l ’ Nebenbestandteilen wie Verschliissen, Etiketten etc. Anteil
- Becher
- Schalen, Blister F ile, agliche KS-Artikel PP, N
304 ormstabile sys.temvertrag iche KS-Artikel aus Kartuschen fir | PP (PO)-
- Tuben PP (323, 351) Volumen < 51, wie z.B. Flaschen, Schalen und Becher, Dichtmassen Anteil
- Dosen ' inkl. Nebenbestandteilen wie Verschliissen, Etiketten etc.
- I <
Elm?rt_ 5<| 5| PS-Anteil,
- Ranister = 331 Formstabile, systemvertragliche KS-Artikel aus PS, Geschaumte  |formstabi-
- efc. PS (351) Volumen < 11, wie z.B. Becher und Schalen, inkl. Kunststoffe inkl. [ler  PE-
Nebenbestandteilen wie Verschliissen, Etiketten etc. EPS-Artikel Zz(tjeil PP+

20 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
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Materialgruppe: Kunststoffverpackungen
Untergruppe: kdrperférmige (formstabile und halbstarre) Kunststoffverpackungen aus PE, PP, PS oder PET
1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur tber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Werkstoff der . . Materialien
Verpackungstypen | Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung® auRerhalb der Wertstoff
. Spezifikation
nurim
gegeben | begrenzt|Einzelfall
marginal
. 322 Formstabile, systemvertragliche KS-Artikel, wie z.B. . PO-Anteil
i E:ﬂ?srt:ril 5] PE, PP (324, 329, Flaschen > 51, Eimer, Kanister und Grol3gebinde < 200I giacr::rsncahsesr;:]ur
323, 351) inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlissen, Etiketten etc.

21 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
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Materialgruppe: Kunststoffverpackungen

Untergruppe: kdrperférmige (formstabile und halbstarre) Kunststoffverpackungen aus PE, PP, PS oder PET

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur Uber
Frakti
raktionsnummer(n) Verpackungen/
Werkstoff der . . Materialien
3A 3B 3C 22
Verpackungstypen Hauptkomponente Gutmaterialbeschreibung auRerhalb der Wertstoff
. Spezifikation
nur im
gegeben | begrenzt | Einzelfall
marginal
2 F il agliche Artikel PET, Vol ke PET-
PET-Flaschen. 325 ormsFabl e, systezlrnvertrag iche 'I"[I el aus , Volumeniopake PET. PO
(328-1) < 5|, wie z.B. Getranke-, Waschmittel- und Flaschen und
transparent (klar PET-A . . . . aus Ver-
oder bunt) (328-2) Haushaltsreinigerflaschen, inkl. Nebenbestandteilen wie {andere PET- schliissen
(328-3) Verschliissen, Etiketten etc. Artikel
sonstige PET-
Verpackungen .
packung Systemvertragliche Schalen-Verpackungen (Trays) aus
- Schalen 328-523 | Polyethylenterephthalat (PET), Volumen < 5 Liter in der
- Stulpdeckel (328-1) Zusammensetzung
- Becher .
 Dosen PET-A-Monolayer (328-2) |1. Schalen z.B. fiir Wurstaufschnitt, fiir Obst- und PET
- Tiegel (328-3) Gemise, Salate usw.
i Blisg'][er 328-6 |2, Transparente PET-Flaschen
inkl. Nebenbestandteilen wie Etiketten usw.
- sonst.
Thermoforms

22 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
23 Das Vorhandensein einer Recyclinginfrastruktur kann fiir die Fraktionsnummern 328-5, 328-1, 328-2, 328-3 und 328-6 nur mit Einzelnachweis vorausgesetzt werden.
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Materialgruppe: Kunststoffverpackungen

Untergruppe: Folien und flexible Kunststoffverpackungen sowie Schaume

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur tber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Werkstoff der , , Materialien
Verpackungstypen | Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung? auRerhalb der Wertstoff
. Spezifikation
nurim
gegeben | begrenzt | Einzelfall
marginal
grol3formatige LDPE (PO)-
Folien > DIN A4 PE 310 Anteil
- Folien Systemvertragliche Artikel aus KS-Folie, Flache .
. Aluminium-
- Beutel > DIN A4, wie z.B. Beutel, Tragetaschen und bedampfte
- Tragetaschen Sc_hrumpffolien, inkl. Nebenbestandteilen wie Kunststoffe
- Schrumpffolien Etiketten etc.
- Polsterfolien PP (310) PO-Anteil
- etc.

24 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
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Materialgruppe: Kunststoffverpackungen

Untergruppe: Folien und flexible Kunststoffverpackungen sowie Schaume

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur tber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Werkstoff der . . Materialien
Verpackungstypen | Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung?® auRerhalb der Wertstoff
. Spezifikation
nurim
gegeben | begrenzt | Einzelfall/
marginal
flexible Kunststoff- Systemvertragliche, verpackungstypische, flexible
verpackungen aus 3232 Artikel aus PO Kunststoffen (PE, PP) wie Folien,
PP und PE PE Taten (inkl. Aluminium bedampfte) und formstabilen PO-Anteil
(310, 323) . :
- Titen PO Kunststoffen wie Schalen, Deckel inkl.
_ Nebenbestandteilen wie Verschliissen, Etiketten usw.
Beutel
- Pouches
- Standboden- Systemvertragliche, verpackungstypische, flexible
beutel 323-2 Artikel aus PO Kunststoffen (PE, PP) wie Folien,
- Schlauchbeutel | pp (323) | (324-1)% | Tuten (inkl. Aluminium bedampfte) und formstabilen PO-Anteil
- Schaume 324-2 PO Kunststoffen wie Schalen, Deckel inkl.
- Ntetze Nebenbestandteilen wie Verschliissen, Etiketten usw.
- etc.

25 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
26 Das Vorhandensein einer Recyclinginfrastruktur kann fiir die Fraktionsnummer 324-1 nur mit Einzelnachweis vorausgesetzt werden.
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Materialgruppe: Kunststoffverpackungen

Untergruppe: Folien und flexible Kunststoffverpackungen sowie Schaume

sicherungen fir
Elektronikartikel
- etc.

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur tber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Werkstoff der , _ 27 Materialien
Verpackungstypen | Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung auRerhalb der Wertstoff
. Spezifikation
nur im
gegeben | begrenzt|Einzelfall
marginal
expandiertes
Polystyrol
(EPS)
- Kihlboxen Systemvertragliche Verpackungen aus expandiertem
- Kantenschutz PS 34028 | Polystyrol, grobkérnig und weil3, inkl. PS
und sonstige Nebenbestandteilen wie Etiketten usw.
Stol3-

27 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRnote 16) enthalt fir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
28 Das Vorhandensein einer Recyclinginfrastruktur kann fiir die Fraktionsnummer 340 nur mit Einzelnachweis vorausgesetzt werden. Weitere nachzuweisende Voraussetzung
ist derzeit, dass die entsprechenden Mengen zuvor in einer Monoerfassung durch das jeweilige System aul3erhalb der Ublichen, im Holsystem erfolgenden LVP-Sammlung

gesammelt wurden.
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Materialgruppe: Faserbasierte Verpackungen

Untergruppe: Flussigkeitskartons

1 2

3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur tber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Verpackungstypen Jverkstoff der 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung?® Materialien Wertstoff
packungstypen | Hauptkomponente u ! tbung auBerhalb der
. Spezifikation

nurim
gegeben | begrenzt|Einzelfall

marginal

Flussigkeitskartons |Papier, Pappe, Karton| 512/510

Systemvertragliche Verkaufsverpackungen aus
Kartonverbundmaterialien bestehend aus Karton/PE
oder Karton/Aluminium/PE zur Abfullung von
flissigen oder flieRfahigen Produkten (fliissig, pastos
oder fliel3fahig-stickig), inkl. Nebenbestandteilen wie
Verschlisse etc.

sonstige Artikel
aus Papier,
Pappe, Karton

Faser-
stoffanteil3°

29 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert* sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.

30 Sollen Polyolefin- und Metallanteile als Wertstoff beriicksichtigt werden, ist tiber die hochwertige werkstoffliche Verwertung ein Einzelnachweis zu fiihren.
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Materialgruppe: Faserbasierte Verpackungen

Untergruppe: Sonstige faserbasierte Verbundverpackungen

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur Gber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Werkstoff der . ) - Materialien
Verpackungstypen Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung auRerhalb der Wertstoff
. Spezifikation
nur im
gegeben | begrenzt : Einzelfall
marginal
Sonstige
faserbasierte
Verbund-
verpackungen Flissigkeits-
I(—T:Setlg(rar:alcl:iz:?e) o _ _ kartons, Wachs-, |Faser-
o p p Papier, Pappe, Karton (550)% Systemvertra_gll_che Artikel aus PPK §OW|e Verbunde Paraffin-, stoffanteil
auf PPK-Basis inkl. Nebenbestandteilen Bitumen- und
- kaschierte Olpapiere
Faltschachteln
- Kombidosen
- beschichtete
Papiere

31 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (sieche FuRRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
32 Fiir Verpackungen, die nicht typischerweise mit trockenen Fullgiitern befillt werden, ist gemaR naherer Regelung in 4.2 ein Einzelnachweis zu erbringen.
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Materialgruppe: Faserbasierte Verpackungen

Untergruppe: Sonstige faserbasierte Verbundverpackungen

- beidseitig
beschichtete
Pappbecher

- Wickler etc.
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Materialgruppe: Faserbasierte Verpackungen

Untergruppe: PPK-Verpackungen

1 2 3 4 5 6

Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur Gber
Fraktionsnummer(n)

Verpackungen/
Verpackungstypen | s eoeon 9°" 3A 3B 3C  |Gutmaterialbeschreibung® Materialien Wertstoff
erpackungstypen | Hauptkomponente utmaterialbeschreibung auRerhalb der ertsto
: Spezifikation
nurim
gegeben | begrenzt : Einzelfall
marginal
PPK-Verpackungen
(ohne faserbasierte
Verbundverpackung Flissigkeits-
en) kartons, Wachs-, |Faser-
i 1.01.00%, salich ikel Paraffin- stoffanteil
- Wellpappe Papier, Pappe, Karton 35 Systemvertragliche Artikel aus PPK ‘ '
Bitumen- und
- Faltschachteln Slpaier
- Papiertiiten und papiere
Beutel
- etc.

33 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
34 Gem. DIN EN 643.

35 Fiir Verpackungen, die nicht typischerweise mit trockenen Fullgiitern befiillt werden, ist gemaR naherer Regelung in 4.2 ein Einzelnachweis zu erbringen.
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Materialgruppe: Fe-Metall-Verpackungen und — Verbundverpackungen

1

2

3

Verpackungstypen

Werkstoff der
Hauptkomponente

Vorhandensein einer

Recyclinginfrastruktur Gber

Fraktionsnummer(n)

3A 3B

3C

gegeben | begrenzt

nur im
Einzelfall
marginal

Gutmaterialbeschreibung®®

Verpackungen/
Materialien
aulRerhalb der
Spezifikation

Wertstoff

Weil3blech und
Feinblechverpack-
ungen sowie
WeilRblech
enthaltende
Verbunde wie

- Konserven-
dosen

- Aerosoldosen

- Lack-und
Farbdosen

- Blecheimer

- Kombidosen mit

WeilRblech-
boden
- etc.

Stahl

410/412

Systemvertragliche Artikel aus Weil3blech, wie z.B.

Getranke-, Konservendosen und Eimer, inkl.
Nebenbestandteilen wie Etiketten etc.

Fe-Anteil
und Al-
Anteil

36 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (sieche FuRRnote 16) enthalt fiir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
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Materialgruppe: Aluminium-Verpackungen und aluminiumhaltige Verpackungen

Untergruppe: Aluminiumverpackungen und Verbunde auf Aluminiumbasis

1 2 3 4 5 6

Vorhandensein einer

Recyclinginfrastruktur tber

Fraktionsnummer(n) Verpackungen/

Werkstoff der , , Materialien
Verpackungstypen | Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung®’ auRerhalb der Wertstoff
. Spezifikation
nurim
gegeben | begrenzt Einzelfall
marginal
Aluminium-
verpackungen und
Verbunde auf
Aluminiumbasis wie Systemvertréagliche Artikel aus Aluminium bzw. Al-Anteil
. Aluminiumfolie enthaltend, wie z.B. Schalen
- Konserven- Aluminium 420 .u . ! qe.e thaltend, wie .SC a(? ' und
dosen Einwickelfolie, inkl. Nebenbestandteilen wie Fe-Anteil

- Aerosoldosen Verschlissen, Etiketten etc.
- Alu-Schalen
- Alu-Tuben
- etc.

37 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (siehe FuRRnote 16) enthalt fir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
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Materialgruppe: Aluminium-Verpackungen und aluminiumhaltige Verpackungen

Untergruppen: Aluminiumfolienhaltige Verbundverpackungen

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur tber
Werkstoff der Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
: : Materialien
38
Verpackungstypen | Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung auRerhalb der Wertstoff
nur im Spezifikation
gegeben | begrenzt|Einzelfall
marginal
Aluminiumfolien-
haltige Verbund-
verpackungen
- Tablettenblister Systgmvertrégliche Artikel au.s Aluminium bzw.
- Standboden- Kunststoff oder PPK 420 Aluminiumfolie enthaltend, wie z.B. Schalen, Al-Anteil
beutel Einwickelfolie, inkl. Nebenbestandteilen wie
- Trocken- Verschlissen, Etiketten etc.
suppentiten

- Tuben
- etc.

38 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (sieche FuRRnote 16) enthalt fir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
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Materialgruppe: Glasverpackungen

1 2 3 4 5 6
Vorhandensein einer
Recyclinginfrastruktur Gber
Fraktionsnummer(n) Verpackungen/
Werkstoff der , , 39 Materialien
Verpackungstypen | Hauptkomponente 3A 3B 3C Gutmaterialbeschreibung auRerhalb der Wertstoff
: Spezifikation
nurim
gegeben | begrenzt | Einzelfall
marginal
. Bleiglas, nicht
 Konserven. Sicherheitsglas, |™® “_I” -
glaser Beh'alterglas gus Haushalten, Gewerbe und . Glaskeramik, Antei
- Flaschen Kalknatronglas T 120 Produktion, wie z.B. Flaschen, Glaser, Pharmazie- Leuchtmittel, TV- |8us
. und Kosmetikglas (Kalk-Natron-Glas) Glas, Quarzglas |Deckeln
- Tiegel ; und Ver-
- Flacons und sonstige "
L etc bleihaltige Glaser | SCIUSSEN

39 Die Gutmaterialbeschreibung der Produktspezifikationen (sieche FuRRnote 16) enthalt fir viele Fraktionen den Zusatz, dass die Verpackungen ,gebraucht, restentleert” sein
mussen. Dieser Passus ware im Sinne dieses Mindeststandards missverstandlich und wurde daher in diesen Anhang nicht aufgenommen.
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Anhang 2. Verpackungsmerkmale, die eine Priufung der
Identifizierbarkeit einschliel3lich zielgerichteter Abtrennbarkeit in der
sensorgestitzten Sortierung durch Messung erfordern

Kunststoffverpackungen

- grof3flachige Etikettierung (> 50 % der projizierten Flache) mit Fremdmaterial

- Fulisleeve-Etikettierung (Ausnahme: Fullsleeves ohne Lichtbarriere von PET-Hohlkérpern —
clear oder light blue — bei Verwendung von OPS-, PET- oder PO-Sleeves)

- Multilayer-Aufbau (auRer PE-/ PP-EVOH)

- Metallisierung (aufRer innwéandig/in der Mittelschicht metallisiert)

- Farbgebung unter Verwendung ruf3basierter Pigmente (auch bei Verwendung in innenliegenden
Layern)

- unterschiedliche Kunststoffarten auf Vorder- und Rickseiten

- grof3flachig (> 50% der projizierten Flache) aufgebrachte Metallpigmente (Lackierung,
Beschichtung oder Pragung)

- Netze

Faserbasierte Verbundverpackungen

- vollflachig lackierte Oberflache
- aulRer klare Schutzlacke bis zu einer Lackstarke <=5 Mikrometer oder
- aulRer innenliegend bei Beuteln, Tuten und Tragetaschen, wenn die Papiergrammatur
mindestens 100 g/m? betragt*°
- kunststoffbeschichte Oberflache
- aulBer innenliegend bei Beuteln, Tuten und Tragetaschen, wenn die Papiergrammatur
mindestens 100 g/m2 betragt*°
- grof3flachig (> 50 % der projizierten Flache) aufgebrachte Metallpigmente (Lackierung,
Bedruckung, Beschichtung oder Pragung)
- schwarz durchgefarbt unter Verwendung ruf3basierter Pigmente
- > 50 % vollflachig schwarz bedruckt (inkl. Fondfarbe) unter Verwendung ruf3basierter
Pigmente

PPK-Verpackungen

- vollflachig lackierte Oberflache
- aulRer klare Schutzlacke bis zu einer Lackstarke <= 5 Mikrometer oder
- aulRer innenliegend bei Beuteln, Tuten und Tragetaschen, wenn die Papiergrammatur
mindestens 100 g/m2 betragt*°
- kunststoffbeschichte Oberflache
- aulRer innenliegend bei Beuteln, Tuten und Tragetaschen, wenn die Papiergrammatur
mindestens 100 g/m2 betragt*°
- grof3flachig (> 50 % der projizierten Flache) aufgebrachte Metallpigmente (Lackierung,

Bedruckung, Beschichtung oder Pragung)

40 Die sachliche Mdglichkeit, die Ausnahme auf andere faserbasierte Verpackungen auszuweiten, wird im Rahmen des
Mindeststandards 2024 gepruft.
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Flissigkeitskartons

- vom Standardaufbau (nicht nassfest ausgerusteter Karton, PE + Alu) abweichende Ausfuihrung

Glas

- Glasverpackungen ohne Transparenz/Transluzenz (vgl. Regelung in Nummer 4.2)
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Anhang 3:

Ubersicht Verpackungsfraktionen/-sorten und

materialspezifische Recyclingunvertraglichkeiten

Gruppe

Unvertraglichkeiten

PE-Folien > DIN A4

PE-flex < DIN A4 und
PP-flex

PE formstabil

PP formstabil

PS formstabil

PET-Flaschen
Transparent und
sonstige
transparente,
formstabile PET-
Verpackungen

Faserhaltige Etiketten, wenn sich der Zelluloseanteil unter den Bedingungen
einer Kaltwasche nicht ablosen lasst;

PA-Schichten (ausgenommen Polyamid-6 oder Co-Polyamid 6/6.6 in
coextrudierten PE/PA-Folien ochne EVOH in Kombination mit einem MAH-
gepfropften PE als Haftvermittler (HV) in einem Verhaltnis von mindestens 0,5 g
HV pro g PA); PE-X-Komponenten; PVDC-Schichten; sonstige Nicht-PE-
Polymer-Schichten (aufRer Haftvermittler, Klebstoffe, PP, EVA und EVOH);
Nicht-Polymer-Schichten (aulRer SiOx/AlOx/Metallisierung);

NC-basierte Druckfarben im Zwischenlagendruck.4!

Silikonkomponenten;

geschaumte nicht thermoplastische Elastomere mit der Dichte < 1 g/cm3;
geschaumte nicht-polyolefinische Komponenten;

Faserhaltige Etiketten, wenn sich der Zelluloseanteil unter den Bedingungen
einer Kaltwéasche nicht ablosen lasst.*!

Silikonkomponenten;

Faserhaltige Etiketten, wenn sich der Zelluloseanteil unter den Bedingungen
einer Kaltwasche nicht ablésen lasst; Komponenten geschaumter nicht
thermoplastischer Elastomere; PET-Sleeves Dichte < 1g/cm?;
PA-Schichten; PE-X-Komponenten; PVDC-Schichten;

Nicht-PO-Kunststoffe der Dichte < 1 g/cm3.41

Silikonkomponenten;

Komponenten geschdumter nicht thermoplastischer Elastomere;
Faserhaltige Etiketten, wenn sich der Zelluloseanteil unter den Bedingungen
einer Kaltwasche nicht ablésen lasst; PET-Sleeves Dichte < 1g/cm3;
PA-Schichten; PVDC-Schichten;

Nicht-PO-Kunststoffe der Dichte < 1 g/cm3.4!

Fremdkunststoffe oder Multilayer der Dichteklasse 1,0 — 1,08 g/cms;
Faserhaltige Etiketten, wenn sich der Zelluloseanteil unter den Bedingungen
einer Kaltwéasche nicht abldsen lasst.4

PET-G-Komponenten; POM-Komponenten; PVC-Komponenten;
EVOH-Schichten; Silikonkomponenten; PA-Monolayer-Schichten flr
transparente PET-Flaschen, farblos und ,light-blue®;
PVC-Etiketten/Sleeves; PS-Etiketten/Sleeves; PET-G-Etiketten/Sleeves;
sonstige Etiketten/Sleeves/bedruckte Oberfolien mit Dichte (inkl. Druck und
Lackierung) > 1g/cms;

sonstige blended-barriers;

PA-Additivierung fur transparente PET-Flaschen, farblos und ,light-blue®;
Nicht ablésbare (abwaschbare) Klebstoffapplikationen (in Wasser oder alkalisch
bei 80°C);

nicht magnetische Metalle;

Elastomerkomponenten der Dichte > 1 g/cm3;

Direktdruck (abgesehen von Produktionscode, MHD und UFI-Code#?).41

41 Das sachliche Erfordernis, NC-basierte Druckfarben im Direktdruck und PVC-basierte Druckfarben im Zwischenlagen-
oder Direktdruck als unvertraglich einzustufen, wird im Rahmen des Mindeststandards 2024 ebenso geprift wie die
Notwendigkeit einer entsprechenden Einordnung fiir PE-flex < DIN A4 und PP-flex.

42 Der UFI-Code dient als eindeutiger Rezepturidentifikator zur exakten Identifikation eines gefahrlichen Gemisches, um
eine schnellere Ersthilfe durch die Giftnotrufzentrale zu erméglichen, und findet sich auf Produkten, die gemaf der EU-
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) als gesundheitsgefahrdend oder physikalische Gefahren eingestuft

sind.
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Fraktion/Sorte Unvertraglichkeiten

Nicht wasserldsliche oder nicht redispergierbare Klebstoffapplikationen sowie
polymere thermoplastische Dispersionsbeschichtungen, soweit nicht
PPK nachgewiesen wird, dass sie im Rezyklat keine Unvertraglichkeiten
faserbasierte hervorrufen.#® Die in der EPRC-Scorecard** genannten Ausnahmen fir Hotmelt
Verbundverpackungen gelten (Klebstoff-Erweichungstemperatur (nach R&B): = 68 °C, Layer-
Flussigkeitskarton Schichtdicke (nichtreaktiver Klebstoff): =2 120 uym, Layer-Schichtdicke (reaktiver
Klebstoff): = 60 um, Horizontale Abmessungen der Klebstoffapplikation (in jede
Richtung): = 1,6 mm).4°

Blei aus Kristallglasverpackungen; Borosilikatglas;

Glasverpackungen mit Keramikkomponenten;

Glasverpackungen mit Metallnetzen;

Bligelverschlisse mit ausschlie3lich nicht-ferromagnetischen Metallanteilen.

Glas

43 Eine fur den Nachweis geeignete Prifmethode ist z.B. PTS-RH 021:2012.
44 www.paperforrecycling.eu/download/882.

45 Das sachliche Erfordernis, schwarz durchgefarbte faserbasierte Verpackungen als unvertraglich einzustufen, wird im
Rahmen des Mindeststandards 2024 gepriift.

Seite 34 von 35



Anhang 4: Vorgehensweise Modell

Im Folgenden wird die Prifung gem. Nummer 2 bis 4 modellhaft dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass der
Bemessungsgegenstand die Prifung immer vollstadndig durchlauft, in die Bemessung jedoch nur der jeweilig
festgestellte Wertstoffanteil eingeht.

Prozess Bemessung der Recyclingfahigkeit

Bemessungsgegenstand nach Ziffer 3
Grds. E i nur dann moglich
wenn keine rel p pezifischen Ui

vorliegen

Fiad

Bemessungs-
gegenstand

|
]

1a) Vorhandensein von
und Verwertungsinfrastruktur

in Verbindung mit Anhang 1

Erfolgt die Einordnung in Spalte 3C,
istzwingend ein Einzelnachweis erforderlich
|

Ja
v

1b) Verpackungen auferhalb der Spezifikation nach Anhang 1 Spalte 5

Ebene Sortierung

Nein

1c) Wertstoffanteil aus Anhang 1 Spalte 6 gehtin
die Bemessung ein

|

l

2a) - Der Bemessungsgegenstand erfiillt Kriterien gem. Ziff. 4.2 in Verbindung

Kein sortierbarer bzw.

N ehinbarer Antail mit Anhang 2 — Messung mit betriebsiblicher Detektionseinheit

- die Dichte des zerkleinerten Materials lasst anteilig keine Trennung zu

|
sortierbarer bzw. trennbarer Anteil

Bei Messung geht das Ergebnis, bzw. der Anteil,
welcher eine Trennung zulasst, in die Bemessung ein

v

2b) - Wertstoff von Metallverpackungen und metallhaltigen Verbunden ist gemaR Ziffer 4.4 nur der
Metallanteil, von faserbasierten Verpackungen nur der Faserstoffanteil
- Bei nassfest ausgeristeten Verpackungen oder Komponenten ist die Feststellung der
Recyclingfahigkeit durch Messung nach einschlagiger Prafmethodik erforderlich.

In Fallen, die in Nummer 4.2 naher spezifiziert sind, ist die Feststellung der Recyclingfahigkeit durch
Messung nach einschlagiger Prifmethodik erforderlich.
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v
Das Zwischenergebnis aus Prufschritt 1 c) geht in Verbindung
mit den Ergebnissen der Prifschritte aus 2 a) und 2 b) in die
Bemessung ein.

Il

o
o |
o 3 )
£ £
r-1 g Uber einen Einzelnachweis ist eine abweichende Einordnung méglich
l \
g N‘eln
Der far em Recycling verfligb gen auf die G k vgl. Ziffer 6.11) bestimmt die Recyclingfahigkeit nach
diesem dard. Die Recy ‘fahlgken ist auf einer Skala mit metnscher oder ordinaler (mit mehr als drei Skalengraden) MaReinteilung
einzuordnen.
=
c
2
= 0% 100 %
m l
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L 7. B. geringgradig 2 B. mittelgradig 2. B. hochgradig
Mifdestolandatds recyclingfahig recyclingfahig recyclingfahig
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